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深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称 激光器蓝光遮光罩 产品型号 JZX20W/40W-SJ03

委托单位名称
东莞市精琢兴精密科技有限公

司
委托单位地址

广东省东莞市塘厦镇平石路 24 号
102 室

生产单位名称
东莞市精琢兴精密科技有限公

司
生产单位地址

广东省东莞市塘厦镇平石路 24 号
102 室

抽样基数 / 抽样地点 /

抽样时间 / 抽样人 /

样品数量 1 个 检测时间 2023 年 08 月 07 日

样品状态说明 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验

检验地点 深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106

检验依据 参考 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》

检验项目 光透射比

检验结论

激光器蓝光遮光罩光透射比，详见报告后续页面。

（检验检测专用章）
签发日期：2023 年 08 月 09 日

备注 /

可能的检验情
况判定适用说

明

P：测试样品符合标准要求。
N：该试验项目不适用于样品、。
F：测试样品不符合标准要求。
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检测结果

根据标准测试方法对激光器蓝光遮光罩的蓝光透射比进行测试，检测结果如下：

波长/nm 透过率

385.77 15.66%

400.85 4.82%

405.99 4.39%

414.73 6.89%

430.06 4.17%

440.07 2.81%

445.37 2.83%

460.37 1.55%

470.35 1.62%

490.00 1.93%

505.52 2.10%
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